
От лабораторных (МГУ) к промышленным (РУСАЛ)
испытаниям металлических анодов

МГУ (100 А)           ИТЦ‐РУСАЛ (до 200 А)    КРАЗ‐РУСАЛ (10.000 А)



Планы по испытаниям конструкций
электролизера нового типа

2011 г – проектирование опытного участка
2012 г – строительство опытного участка по испытанию электролизеров на инертных
анодах на 20 кА
2013 – 2014 гг. – проведение испытаний различных вариантов электролизеров на
инертных анодах. Сила тока 20 кА, 170 кА
2015 г. – проведение испытаний
электролизера на серии заводских
электролизеров КРАЗа.
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